Вариант № 3

1. Характеристика улучшаемых после закалки сталей
2. Характеристика стали, как железоуглеродистого сплава.
3. Структура ферритного серого чугуна.
4. [bookmark: _GoBack]Производство статистого серого чугуна.
5. Физико-механические характеристики латуней.
