СДЕЛАТЬ МЕТОДИКУ К ДИПЛОМУ
ТЕМА ДИПЛОМА: «Жаростойкость боридных слоев на сталях перлитного класса».
ГОСТ 6130-71
http://snipov.net/database/c_3524165195_doc_4294852758.html
Написать методику (разборчивую и понятную для применения в  исследовательских целях) "ВЕСОВОЙ МЕТОД определения жаростойкости ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МАССЫ ОБРАЗЦА." по ГОСТ 6130-71. 
Для написания методики взяты круглые образцы Ст40Х. Прикладываю свою методику.
[bookmark: _GoBack]
Комментарий: Смотри ГОСТ.zip. Все что перечеркнуто и вычеркнуто – пренебречь. Глава 2, п.2.1, табл.1 пренебречь размерами и формами образцов. Также не брать в счет пп. 2.2-2.4.
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