С использованием правила фаз постройте кривые охлаждения для стали, содержащей 1,5%С и чугуна, содержащего 4,3%С (см. диаграмму Fe-C).
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО - УГЛЕРОД
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